
Het effect van ProfiGlass op oppervlakte- 
bacteriën op glas.

Introductie 
Ricca Clean Nederland BV is de producent van  
ProfiGlass. Een reinigingsmiddel dat op alle afwasbare 
oppervlakken kan worden gebruikt. De exacte samen- 
stelling van dit reinigingsmiddel blijft onbekend. In dit kor-
te artikel wordt de werkzaamheid van ProfiGlass op  
oppervlaktebacteriën getest door het potentieel van 
ProfiGlass te onderzoeken door de bacteriën te verplaat-
sen en initiële hechting te voorkomen. Omdat ProfiGlass 
geen antimicrobiële verbinding is, wordt verondersteld 
dat het grootste deel van zijn werkzaamheid afkomstig is 
van het voorkomen van initiële hechting van de bacteriën, 
waardoor aldus wordt voorkomen dat een biofilm wordt 
gevormd. De verplaatsing van deze oppervlaktebacteriën 
is sterk afhankelijk van de diffusiesnelheid van dit reini-
gingsmiddel door reeds gevormde biofilms. De initiële 
hechting van bacteriën aan elk oppervlak vormt een grote 
bedreiging voor ziekenhuizen en andere zorginstellingen. 
Deze plaatsen zijn vaak gevuld met mensen met een 
gecompromitteerd immuunsysteem dat gevoeliger is voor 
infectieziekten zoals clostridium difficile of MRSA. Als de 
vroege kolonisatoren zich laten hechten, is biofilmvor-
ming aanstaande. Deze biofilms kunnen grote aantallen 
bacteriën herbergen door een microklimaat aan te bieden 
waarin kleine moleculen naar binnen worden verspreid. 
Door te voorkomen dat de vroege kolonisatoren zich aan 
het oppervlak hechten, kan deze biofilmvorming worden 
gestopt.

Resultaten
 
 

Figuur 1 toont de vermindering van bacteriële belasting 
op  het glazen oppervlak na gebruik van ProfiGlass. On-
geveer  een 100 voudige reductie kan worden waargeno-
men bij het  toepassing op BHI platen.
Figuur 2 toont de resultaten van de kristalvioletkleuring
gebruikt om biofilmvorming op een glazen oppervlak te 
 laten zien. In dit geval had de controlegroep meer  biofilm-
vorming dan de behandelingsgroep (DOD van  0,42 van 
de controle groep versus 0,04 van de  behandelde groep).

Conclusie & discussie
ProfiGlass wordt gebruikt als oppervlaktereinigingsmid-
del.  Dit korte experiment toont de werkzaamheid op 
glazen  oppervlakken en vroege koloniserende bacteriën 
die een  biofilm kunnen vormen. Het eerste experiment 
dat werd  uitgevoerd toonde aan dat de hoeveelheid bac-
teriën op  een glasoppervlak van 1 vierkante meter na het 
gebruik van  het reinigingsmiddel met ongeveer een factor 
100 is  verminderd. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de 
verplaatsing  van genoemde bacteriën van het glas naar 
de microvezel- doek. Dit effect wordt waarschijnlijk veroor-
zaakt door de  toevoeging van een reinigingsmiddel aan 
ProfiGlass die oppervlaktespanning  breken van de bacte-
riën die zich aan  deze oppervlakken kunnen hechten. De 
resultaten van  experiment 2 wijzen ook in deze richting 
omdat aanzienlijk  minder bacteriën zich na behandeling 
aan het glasoppervlak  konden hechten. Naar verwachting 
bevat het product tween  (Psorbaat) of een ander reini-
gingsmiddel dat dit effect veroorzaakt. Het  is belangrijk 
om onderscheid te maken tussen het gebruik  van een 
antimicrobieel middel en een oppervlaktereinigings- 
 middel omdat dit product geen antimicrobiële eigen-
schappen  heeft getoond.

Materiaal en methoden.
Een oppervlakte van 1 m2 op een glazen deur werd schoon- ge-
maakt met een steriele katoenen punt om microbiële lading  te 
verzekeren. Een identiek gebied werd gereinigd met  ProfiGlass 
en een microvezeldoek voordat dezelfde uitstrijk- procedure 
werd uitgevoerd. De uitstrijkjes werden vervolgens  in een buis 
met 1 ml BHI-bouillon geplaatst en gedurende  1 minuut gewer-
veld. Een OD600-meting werd uitgevoerd om  de aanwezigheid 
van bacteriën te verzekeren. De bacteriën  werden vervolgens 
geïntroduceerd in een BHI-agarplaat om  te groeien. Na 1 week 
werden de tellingen uitgevoerd om  zowel de snel als langzaam 
groeiende micro-organismen te  verklaren. De hechtingstest 
werd uitgevoerd met een soort- gelijk glasoppervlak met ver-
schillende dimensies. Het ene  oppervlak werd schoongemaakt 
met water, het andere met  verdund ProfiGlass. Bekende vroege 
kolonisatoren die in  water en lucht kunnen gedijen, worden 
vervolgens aan het  oppervlak geïntroduceerd en mogen gedu-
rende 1 uur  hechten. Na de aanvankelijke hechting mochten de 
 bacteriën 24 uur groeien bij 30 graden Celsius. Daarna  werd 
een kristalvioletkleuring uitgevoerd om de biofilm- vorming te 
visualiseren.
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Figuur 1: De vermindering van bacteriële belasting op 1 vierkante meter 
glas na behandeling met ProfiGlass. Na gebruik van ProfiGlass kan een 100 
voudige reductie worden gezien

Figuur 2: Kristalvioletkleuring van biofilm gevormd voor en na behandeling 
met ProfiGlass. De controlegroepen OD namen toe van 0,1 tot 0,52 terwijl 
de OD van  de behandelde groep nam nauwelijks toe.


